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sensoruli eleqtronikisa da masalaTmcodneobis samecniero 

teqnologiuri centri 

2013 wlis 

samecniero angariSi 

centris xelmZRvaneli: g. kobaxiZe  

centris personaluri Semadgenloba: g. kobaxiZe, e.sanaia, o.wurwumia, 

n.gamyreliZe.  

 

 

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1  zegamtari Senadnobebis 

miReba da kvleva 

sxvadasxva 

daniSnulebis  mowyobilo

bebis Sesaqmnelad  

g. kobaxiZe  g. kobaxiZe, e.sanaia. 

o.wurwumia, n.gamyreliZe 

winaswari dawnexvis gareSe  magniumis  da boris fxvnilebi Secxobil iqna 

naperwklur - plazmuri sinTezis meTodiT Semdeg pirobebSi: deni-700-1300 amperi, 

wneva 60-800 mpa, Zabva 5-15 volti, Secxobis dro 6-10 wuTi. amave meTodiT 

ganxorcielda magniumis da amorfuli boris fxvnilebis narevidan magniumis 

diboridis sinTezi da erTdrouli konsolidacia. XRD  meTodiT dadgenil iqna 

fazuri Sedgeniloba.  

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

2 

FFe-Cr-Al Senadnobebis 

kvleva da maTi 

gamoyenebis axali 

sferoebis moZieba 

შენადნობების კვლევა და 

მათი გამოყენების ახალი 

სფეროების მოძიება 

o.wurwumia 
g. kobaxiZe, e.sanaia. 

o.wurwumia, n.gamyreliZe 

 Seswavlilia rkina-qrom aluminis Jangvis parametrebi nimuSebis dayovnebis Sedegad 

maRal temperaturaze. Kkvlevebi ZiriTadad tardeboda zemoT moyvanili 
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Senadnobebis sami sxvadasxva kompoziciis Senadnobebze, saidanac ori iyo 

komerciulad xelmisawvdomi aluqrom itrium hafniumi da peem2000, xolo mesame 

Senadnobi iyo axlad SemuSavebuli maRalqromiani Senadnobi. kvlevebisaTvis 

viyenebdiT maskanirebel eleqtronul mikroskops da eleqtronul besketer 

difraqcias. 

 

 

publikaciebi: 

ucxoeTSi 

statiebi 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverde 

bis 

raode 

noba 

1 

Olga Tsurtsumia, 

Elguja Kutelia  

 

Comparative Investigation of 

High Temperature Oxidation 

Resistant Fe-Cr-Al-RE Alloys 

with Different Chromium 

Content: Effect of Surface Initial 

Condition and Specimen 

Thickness on the Protective Scale 

Formation  

Corrosion 

science (in 

print)  

Elsevier 12 

2 E.Sanaia Fabrication of bulk targets of 

magnesium diboride  with 

stoichiometric and 

nonstoichiometric contents 

Journal of 

Advanced 

Materials, (In 

print). 

David Publishing  6 

 

Seswavlilia SedarebiTi analizis safuZvelze  zedapiris sawyisi efeqti da 

nimuSebis sisqis formireba maRalktemperaturuli daJangvisadmi mdgradi Fe-Cr-Al-RE 

naerTSi sxvadasxva qromis SemadgenlobiT. 

Seswavlilia sxvadasxva steqiometriuli Semadgenlomis  masiuri magniumis 

diboridis miReba  
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samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 olRa wurwumia Oxidation of the austempered deformable 

ductile iron  

7/21/2013 - 7/26/2013 

niu londoni, niu 

hempSiri, aSS 

2 ekaterine sanaia  Obatining of Bulk Magnesium Diboride  

Using  Hot Pressing Method. 

2014 MRS Spring 

Meeting & Exhibit. April 

21-25, 2014, San 

Francisco, California. 

Seswavlilia izoTermulad deformirebuli rbilis rkinis daJangvis procesebi. 

Seswavlilia sxvadasxva  zomis masiuri magniumis diboridis nimuSebis miRebis 

meTodebi. 

 

 


